
26/11/2018

1

Accoya

–Trends

–Hout & Modificatie

–Eigenschappen

–Toepassingen in Projecten

AGENDA
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Trends

De beste houtsoorten 

groeien langzaam

Bijv. Western Red Cedar 

- Moeilijke aanvoer

– Prijsstijgingen en

kwaliteitsreductie
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Accoya

gemodificeerd op moleculair 

niveau

Traditioneel hout
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Houtmodificatie door Acetylatie

- Hout – grote hoeveelheid hydroxyl – weinig acetyl

- Accoya®hout – grote hoeveelheid acetyl – weinig hydroxyl

Na modificeren

- Alleen natuurlijke stoffen, die al aanwezig zijn, worden extra in het hout gevormd

- Gemodificeerd tot in de kern

- Het acetylatie-proces is onomkeerbaar

- Acetylatie verandert het hout op moleculair niveau

- Duurzaamheid wordt bereikt door het onbereikbaar maken van voedingsstoffen voor schimmels en
niet door ze te doden.
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Uit gecertificeerde productiebossen

Uitzonderlijk vormstabiel

Exterieur test gevelhout

• Accoya toont laagste vervorming
Dimensie stabiliteit – 97.7%

Accoya

Grenen

Siberisch lariks

Western Red Cedar

Europees lariks

Thermisch gemodificeerd
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rotbestendigheid
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Onderhoudsfrequenties omlaag
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Bedankt voor uw aandacht

Bedankt voor uw aandacht !


